Fiche Produit

Base Coat CND™ S

—LLAC™

Base coat pour systeme CND™ SHELLAC™

QUI EST-IL?
Base pour vernis semi-permanent CND™ SHELLAC™

QUE FAIT-IL?

* Une couche de base spécialement concue pour
étre utilisée avec CND™ SHELLAC ™ pour
une tenue de 14 jours

SES AVANTAGES?

» Fournit une couche de haute adhérence a CND™
SHELLAC™

» Garantie une parfaite intégrité et protection de
'ongle naturel sans dépolissage

* Permet une dépose rapide avec l'interaction de
OfflyFast™, produit de dépose hydratant

INGREDIENTS PRINCIPAUX ET BENEFICES

* Butyrate d’acétate de cellulose: Polymere stable
aux UV utilisé pour la formation d’un film
protecteur servant d’accroche

MODE D’EMPLOI

* Ne pas secouer ernergiguement. Remuer le flacon
doucement pour rendre le produit homogene.

* Appliquez une fine couche sur la plague de
'ongle sans touchez la peau ou les cuticules

» Catalysez 5 secondes sous LED 3C CND™ ou 10
secondes sous UV

* Appliquez vos deux couches de couleur et votre
top coat

CONSEILS

* Appliguez en couche fine

* Prenez le soin de bien border le bord libre, c’est le
secret pour une bonne tenue

* Remuer doucement pour ne pas créer de
micro-bulles d’air

CONDITIONNEMENTS

Formats professionnels:
7.3 ml-12,5 ml

DISTRIBUTION

ND.

CNDE
Shellac

Power Polish™

Base Coat

Capa base
Couche de base

12.5 mL (.42 fl 0z)

INGREDIENTS

Tetrahydrofurfuryl Methacrylate, PPG-5
Methacrylate, Cellulose Acetate Buty-
rate, Acetone, Bis-HEMA Poly(1,4-Bu-
tanediol)-22/1PDI Copolymer, Alcohol
Denat., Acrylates Copolymer, Di-HEMA
Trimethylhexyl Dicarbamate, Hydroxy-
cyclohexyl Phenyl Ketone, Butyl
Acetate, Ethyl Trimethylbenzoyl
Phenylphosphinate, Bis(Glyceryl
Dimethacrylate), Pyromellitate, Phenyl-
dimethoxyacetophenone,
Hydroxypropyl Methacrylate.
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